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1. Anlass

Die Niederlassung NRW, Bergisch Gladbach (Bensberg) der Chemisch Technisches Labora-
torium H. Hart GmbH wurde durch die Firma ProStein GmbH & Co. KG mit der Durchfiihrung
der WS-Bestatigungsprufungen mit dem Schnellprifverfahren nach DAfStb-Richtlinie
,vorbeugende Malnahmen gegen schadigende  Alkalireaktion im Beton*
(Alkali-Richtlinie), Ausgabe Oktober 2013, Anhang B, in Zusammenhang mit Allgemeinem
Rundschreiben Straldenbau Nr. 04/2013 vom 22. Januar 2013 des Bundesministerium fir Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (ARS 04/2013, BMVBS), in Verbindung mit TL Beton-StB, flr
die Gesteinskérnungen 2/8 und 8/16 des Betriebes Friedrichswalde-Ottendorf im Rahmen der
Fremdiberwachung 2/2023 beauftragt.

Die Bewertung der Eignung der Gesteinskérnungen 2/8 und 8/16 des Betriebes Friedrichs-
walde-Ottendorf im Rahmen einer WS-Grundprifung von groben Gesteinskérnungen fir
Oberbeton 0/8, sowie die Gutachterliche Stellungnahme zur Erweiterung der Gultigkeit bzw.
der Verlangerung der Giiltigkeit der BASt-Listenfiihrung ,Gepriifte, AKR-unbedenkliche Vor-
kommen von groben Gesteinskérnungen fur den Einsatz in Fahrbahndecken aus Beton®
(Feuchtigkeitsklasse WS)“ far Unterbeton und Oberbeton
(D > 8), gemal des Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 04/2013 des BMVBS liegt
vor mit:

» Untersuchungsbefund Nr. 237-14-8 vom 07. Juli 2015,
der GfB Baustoffpriifstelle Erft-Labor GmbH, Euskirchen
sowie

» Untersuchungsbericht S-18150-DD-MC/NC vom 09. Oktober 2018,
der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH
sowie

» Untersuchungsbericht S-19124-DD-TV/BE vom 28. August 2019,
der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH
sowie

» Untersuchungsbericht S-20197-DD-TV/BE vom 08. Oktober 2020,
der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH
und

» Untersuchungsbericht S-21260-DD-TV/BE vom 25. Januar 2023,
der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH
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2. Verwendete Unterlagen
Die WS-Bestétigungsprifungen im Zusammenhang mit der WS-Grundprifung zur
Alkaliempfindlichkeit von groben Gesteinskdrnungen wurden geman
> DATfStb-Richtlinie
»vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton®
(Alkali-Richtlinie), Ausgabe Oktober 2013, Anhang B
durchgefuhrt.

Die Ergebnisse der Dehnungsmessungen werden entsprechend den Festlegungen in der
WS-Grundprifung, Oberbeton 0/8, als Charakterisierung / Identifikation der Gesteinskérnung
herangezogen.

3. Probenahme und Versuchsmaterial

Die nachfolgend aufgefiihrten Materialproben wurden vom Auftraggeber im Rahmen der
WS-Bestatigungsprifungen fir das erste Halbjahr 1/2023 als Durchschnittsproben aus der
laufenden Produktion des Betriebes Friedrichswalde-Ottendorf entnommen.

Die Begehung des Betriebes zur Beurteilung des Vorkommens im Rahmen der
WS-Grundprifung erfolgte am 08. Mai 2014 sowie am 25. Juli 2018 und 24. November 2021.

EN 932-1
Erfassung zur Zeit der Beprobung: 20. Oktober 2023
Entnahmestelle: Vorratshalde/Freilager/Verladung
rd. 30 kg grobe Gesteinskornung 2 / 8
Materialproben:
rd. 30 kg grobe Gesteinskérnung 8 / 16
Verpackungsart: getrennte Transportbehalter (Plastiksacke)
Kennzeichnung: Einlegezettel
4. Durchgefihrte Untersuchungen
Art Anzahl Priifungen nach
Gesteinskornung 2 Rontgendiffraktometrie und IR-Spektroskopie RDA/FTIR
2/8 und 8/16 2 Schnellpriifverfahren Alkali-Richtlinie
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5. Untersuchungsergebnisse
5.1. Rodntgendiffraktometrische und IR-spektroskopische Untersuchungen

nachgewiesene Mineralphasen in M.-%

Probe |Plagioklas" | Amphibol? | Cpx3 | Chlorit | Magnetit | Glimmer® | Prehnit | Calcit | Apatit | Hdmatit | Goethit | Quarz
2/8 25 44 5 8 6 2 3 3 1 << - 2
8/16 28 43 5 6 6 2 3 3 1 << - 2

") Plagioklas- natriumreicher Plagioklas

2 Amphibol: (Gruppe der Hornblenden)

3 Cpx: Klinopyroxen (Gruppe der Pyroxene)

4 Glimmer: dioktaedrischer Glimmer (Muskovit-Phengit)

Bei dem hier untersuchten Gestein handelt es sich um ein diabasisches Ergussgestein,
dessen Mineralsubstanz unter dem Mikroskop als durchgéngig frisch und unverwittert
angesprochen wird.

Die Untersuchungsergebnisse befinden sich grundsatzlich in Ubereinstimmung mit den Daten,
die im Rahmen der WS-Grundprifung mit Untersuchungsbericht Nr. 237-14-8 vom
07. Juli 2015, der GfB Baustoffprifstelle Erft-Labor GmbH, Euskirchen sowie den Untersu-
chungsberichten S-18150-DD-MC/NC vom 09. Oktober 2018, S-19124-DD-TV/BE vom 28.
August 2019, sowie  S-20197-DD-TV/IBE vom  08. Oktober 2020 und
S-21260-DD-TV/BE vom 25. Januar 2023 der Chemisch Technisches Laboratorium
H. Hart GmbH festgestellt wurden und korrespondieren auch mit den Ergebnissen aus den
Untersuchungen im Rahmen der WS-Bestatigungsprifungen in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
sowie 2021 und 2022 der Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH, Bens-
berg.

Die teils stark schwankenden und wechselnden Anteile der einzelnen Mineralphasen stehen
in direktem Zusammenhang mit einer teils deutlich wechselnden metasomatischen,
kontaktmetamorphosen und hydrothermalen magmatischen Beanspruchung und
Differentiation innerhalb des Diabas-Vorkommens Friedrichswalde-Ottendorf.
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5.2.  Schnellprufverfahren nach Alkali-Richtlinie

In den folgenden Tabellen sind die Einzel-/Mittelwerte der Dehnungen der jeweiligen
Untersuchungen dargestellt.

Friedrichwalde-Ottendorf Dehnungswerte € in mm/m
GK 2/8 20.10.2023 1. Tag 45.Tag 8./9. Tag 13. Tag
Einzelwert 0,041 \ 0,053 \ 0,053 | 0,156 \ 0,159 \ 0,153 | 0,247 \ 0,244 \ 0,241 | 0,312 \ 0,322 ] 0,316
Mittelwert 0,05 0,16 0,24 0,32

WS-Grundpriifung — Schnellpriifverfahren — Festlegung — Bestatigungspriifung: 0,35 mm/m + 0,20 mm/m — 0,55 mm/m
WS-Bestatigungspriifung — Schnellpriifverfahren — Betrieb Friedrichswalde-Ottendorf Oktober 2023

Dehnung in mm/m
200
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Friedrichswalde-Ottendorf Dehnungswerte € in mm/m
GK 8/16 20.10.2023 1. Tag 4./5. Tag 8./9. Tag 13. Tag
Einzelwert 0,056 \ 0,062 \ 0,072 | 0,172 \ 0,178 \ 0,184 | 0,256 \ 0,266 \ 0,266 | 0,341 ] 0,353 ] 0,341
Mittelwert 0,06 0,18 0,26 0,34

WS-Grundpriifung — Schnellpriifverfahren — Festlegung — Bestatigungspriifung: 0,35 mm/m + 0,20 mm/m — 0,55 mm/m
WS-Bestatigungspriifung — Schnellpriifverfahren — Betrieb Friedrichswalde-Ottendorf ~Oktober 2023

Dehnung in mm/m
200

— G

Marmum bisheriger Ergebrisse
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Die Messungen mit dem Schnellprifverfahren ergaben nach dem 13. Tag fur die
Gesteinskornung 2/8 einen Dehnungsmittelwert von 0,32 mm/m und fur die Gesteinskérnung
8/16 einen Dehnungsmittelwert von 0,34 mm/m.

Fur den Betrieb Friedrichswalde-Ottendorf wurde in der WS-Grundprifung fur die
WS-Bestatigungsprifung ein Orientierungswert von 0,55 mm/m

(0,35 mm/m + 0,20 mm/m - 0,55 mm/m) festgelegt.

Die Untersuchungen mit dem Schnellprifverfahren zeigen, dass fir die Gesteinskdrnungen
2/8 und 8/16 gegenuber der Festlegung innerhalb der WS-Grundprufung geringere bzw. ver-
gleichbare Dehnungsmittelwerte (0,32 mm/m/0,34 mm/m) festgestellt wurden.

Die Festlegung im moglichen Abweichungsniveau wird fir die Gesteinskdérnungen 2/8 und
8/16 des Betriebes Friedrichswalde-Ottendorf aus der Probenahme 20.10.2023 nicht berthrt.

6. Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Die im Rahmen der WS-Bestatigungsprifung 1/2023 durchgefiihrten Untersuchungen mit dem
Schnellprifverfahren nach Alkali-Richtlinie zur Bestimmung der Dehnungen an den Gesteins-
kérnungen 2/8 und 8/16 des Betriebes Friedrichswalde-Ottendorf unter Bertcksichtigung der
Festlegungen in der WS-Grundprifung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskor-
nungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS Oberbeton 0/8 zur Vermeidung mdglicher Schaden
infolge einer Alkali-Kieselsdure-Reaktion gemald des Allgemeinen Rundschreiben 04/2013
des Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (04/2013, BMVBS), in Verbin-
dung mit TL Beton-StB ergaben die in Tabelle zusammenfassend dargestellten Ergebnisse.

WS-Grundpriifung zur Beurteilung von groben Gesteinskdmungen fiir die Feuchtigkeitsklasse WS Oberbeton 0/8
WS-Betonversuch 60 °C-Betonversuch
Untersuchungsbefund Nr. 237-14-8 vom 07.Juli 2015 der GfB Baustoffpriifstelle Erft-Labor GmbH, Euskirchen

WS-Betonversuch Oberbeton 0/8 0,42 mm/m 0,50 mm/m
WS-Betonversuch Unterbeton und Oberbeton (D > 8) - 0,50 mm/m
Festlegung WS Bestatigungspriifung Schnellpriifverfahren 0,44 mm/m 0,44 mm/m + 0,20 mm/m - 0,64 mm/m
Giltigkeit der BASt-Listenfiihrung ‘ Oktober 2018

Ergebniszusammenfassung der WS-Bestatigungspriifungen: Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie
mittlere Dehnung e13 nach 4 Priifzyklen in mm/m

Gesteinskornung Anforderung
Probenahme
2/8 8/16 < 0,64 mm/m
Probenahme 08. Mai 2018 0,48 0,19 erfiillt
Probenahme 25. Juli 2018 0,26 - erfiillt
Probenahme 23. August 2018 0,24 - erflillt

Gutachterliche Stellungnahme zur Verlangerung der Gilltigkeit der BASt-Listenfiihrung fiir Oberbeton 0/8
Untersuchungsbericht S-18150 DD-MC/NC vom 09.Oktober 2018 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bensberg
Gltigkeitsdauer der Verlangerung der BASt-Listenfiihrung Oktober 2020
Ergebniszusammenfassung der WS-Bestatigungspriifungen: Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie

mittlere Dehnung 13 nach 4 Prifzyklen in mm/m




Heinrich Hart GmbH - zu S-23236-DD-TV/NC vom 21.11.2023 - Seite 7von 8
Gesteinskérnung Anforderung
Probenahme
2/8 8/16 < 0,64 mm/m
Probernahme 13. Dezember 2018 (Probe 1) 0,20 erfilllt
Probernahme 13. Dezember 2018 (Probe 2) 0,19 erfilllt
Probenahme 29. Mai 2019 0,13 erfilllt

Gutachterliche Stellungnahme zur Erweiterung der Giiltigkeit der BASt-Listenfiihrung fiir Unterbeton und Oberbeton (D > 8)
Untersuchungsbericht S-19124 DD-TV/BE vom 28.August 2019 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bensberg

Giiltigkeitsdauer der BASt-Listenfihrung

Oktober 2020

Ergebniszusammenfassung der WS-Bestatigungspriifungen: Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie
mittlere Dehnung 13 nach 4 Priifzyklen in mm/m

Verfahren Gesteinskérnung Orientierungswert der Untersuchung
) ) . Diabas
Mineralogische Beschreibung < 0,64 mm/m
2/8 8/16
Probenahme 16. Dezember 2019/23. Marz 2020 0,28 0,22 erfilllt
Probenahme 27. Juli 2020 0,15 0,18 erfilllt
Probenahme 29. September 2020 0,13 0,11 erfilllt

Gutachterliche Stellungnahme zur Verlangerung der Giiltigkeit der BASt-Listenfiihrung fiir Oberbeton 0/8
Untersuchungsbericht S-20197 DD-TV/BE vom 08.Oktober 2020 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bensberg

Giiltigkeitsdauer der Verlangerung der BASt-Listenfuhrung

Oktober 2022

Ergebniszusammenfassung der WS-Bestatigungspriifungen: Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie
mittlere Dehnung €13 nach 4 Priifzyklen in mm/m

Verfahren Gesteinskérnung Orientierungswert der Untersuchung
. . ) Diabas
Mineralogische Beschreibung < 0,64 mm/m
2/8 8/16
Probenahme vom 18. Februar 2021 0,15 0,14 erfilllt
Probenahme vom 22. Juli 2021 0,09 0,10 erfilllt

Wiederholung der WS-Grundpriifung zur Beurteilung von groben Gesteinskdrnungen fiir die Feuchtigkeitsklasse WS Oberbeton 0/8
WS-Betonversuch 60 °C-Betonversuch

Ergebniszusammenfassung der: Schnellprifverfahren nach Alkali-Richtlinie mittlere Dehnung e13 nach 4 Priifzyklen in mm

Verfahren Gesteinskérnung Orientierungswert der Untersuchung
Mineralogische Beschreibung Diabas <1,0 mm/m bzw.< 0,64 mm/m
2/8 8/16

Probenahme vom 15. Oktober 2021 0,29 0,27 erfilllt
Probenahme vom 12. November 2021 0,35 0,33 erfiillt
Probenahme vom 24. November 2021 0,31 0,30 erfilllt

WS-60°C-Betonversuch Oberbeton 0/8 0,52 mm/m < 0,50 mm/m

WS-Betonversuch Unterbeton und Oberbeton (D > 8) - < 0,50 mm/m

Festlegung WS Bestatigungspriifung Schnellpriifverfahren 0,35 mm/m 0,35 mm/m + 0,20 mm/m - 0,55 mm/m

WS-Grundprtifung zur Verlangerung der Giiltigkeit der BASt-Listenfiihrung fiir Oberbeton 0/8
Untersuchungsbericht S-21260 DD-TV/BE vom 25.Januar 2023 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bensberg

Gutachterliche Stellungnahme zur Erweiterung der Gliltigkeit der BASt-Listenfiihrung fiir Unterbeton und Oberbeton (D > 8)
Untersuchungsbericht S-21260-1-DD-TV/BE vom 25.Januar 2023 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bensberg

Giltigkeitsdauer der Verlangerung der BASt-Listenfiihrung November 2025

Ergebniszusammenfassung der WS-Bestatigungspriifungen: Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie
mittlere Dehnung €13 nach 4 Prifzyklen in mm/m

(ANSCHES £,
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Verfahren Gesteinskérnung Orientierungswert der Untersuchung
Diabas
Mineralogische Beschreibung < 0,55 mm/m
2/8 8/16
Probenahme vom 14. Januar 2022 0,47 0,48 erfullt
Probenahme vom 14. Juli 2022 0,26 0,23 erfullt
Probenahme vom 24. April 2023 0,30 0,29 erfilllt
Probenahme vom 20. Oktober 2023 0,32 0,34 erfullt

Die festgestellten mittleren Dehnungswerte mit dem Schnellprifverfahren nach Alkali-Richtli-
nie fur die hier Uberpriften Gesteinskdrnungen 2/8 und 8/16 des Betriebes Friedrichswalde-
Ottendorf liegen auf vergleichbaren Niveau zu den Festlegungen, die im Rahmen der WS-
Grundprifung fur die Durchfiihrung von WS-Bestatigungsprufungen in halbjahrlichen Untersu-
chungszyklus mit (0,35 mm/m + 0,20 mm/m — 0,55 mm/m) bestimmt wurden.

Aufgrund der hier vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist zu erwarten, dass die Alkali-Kie-
selsaure-Reaktivitat des aktuellen Versuchsmaterials nicht grof3er ist, als die des Vergleichs-
materials im Rahmen der WS-Grundprifung.

Die Bewertungen mit Untersuchungsbefund Nr. 237-14-8 vom O07.Juli 2015 der
GfB Baustoffprifstelle Erft-Labor GmbH, Euskirchen, bzw. Untersuchungsberichten
S-18150-DD-MC/NC vom 09.0Oktober 2018, S-19124 DD-TV/BE vom 28. August 2019, sowie
S-20197-DD-TV/BE vom 08.10.2020 und S-21260-DD-TV/BE vom 25. Januar 2023 der Che-
misch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bergisch Gladbach, Bensberg behalten wei-
terhin ihre Gltigkeit.

Diese WS-Bestatigungsprifung gilt bis zum 20. Juni 2024 (acht Monate ab dem Zeitpunkt der
Probenahme).

Bensberg, den 21.11.2023

Tina Varga Dieko Dinkgraeve
M. Sc. Geow. Dipl.-Ing.

ascha Minz
Dr.-Ing.

Die Untersuchungsergebnisse dieses Berichtes beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriifte Probe.

Die auszugsweise Vervielfaltigung bzw. Veroffentlichung des Gutachtens bedarf der Zustimmung der Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich
Hart GmbH. Fir Ruckfragen steht die Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH gern zur Verfiigung. Mindliche Angaben dienen
dann aber lediglich der Vorabinformation und werden erst mit schriftlicher Bestétigung rechtsverbindlich.




