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Steinbruch Oberottendorf GmbH

Bischofswerdaer Stral3e 324

01844 Neustadt in Sachsen

WS-Bestatigungsprufung, Prufdurchgang 2/2023

mit dem Schnellprufverfahren nach Alkali-Richtlinie 2013

zu

AKR-Performance-Prufung (Verfahren V1) zur Beurteilung von
groben Gesteinskdrnungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS
Unterbeton und Oberbeton (D > 8)

Steinbruch Oberottendorf GmbH; Oberottendorf

20.10.2023

20.10.2023

Granodiorit (Zweiglimmergranodiorit)

ca. 25 kg Gesteinskdrnung 8/16
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1. Anlass

Die Niederlassung NRW, Bergisch Gladbach, Bensberg der Chemisch Technisches Labora-
torium H. Hart GmbH wurde durch die ProStein GmbH & Co. KG fur die Firma Steinbruch
Oberottendorf GmbH mit der Durchfiihrung der WS-Bestatigungsprufung im Rahmen der
Fremduberwachung 2/2023 nach Allgemeinem Rundschreiben Stral3enbau Nr. 04/2013 des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (ARS 04/2013, BMVBS), in Ver-
bindung mit TL Beton-StB fir die Gesteinskérnung 8/16 des Betriebes Oberottendorf beauf-
tragt.

Die Bewertung der Eignung der Gesteinskdrnungen des Betriebes Oberottendorf im Rahmen
einer AKR-Performance-Priufung (Verfahren V1) von groben Gesteinskérnungen fur Unterbe-
ton und Oberbeton (D > 8), gemal des Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 04/2013
vom 22. Januar 2013 des BMVBS, in Verbindung mit TL Beton-StB, liegt vor mit:

» Untersuchungsbericht S-16117-AR/PM vom 21. Juni 2017 der
Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH, Bensberg.
und
» Untersuchungsbericht S-20050-I-TV-DD/BE vom 29. Juni 2020 der
Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH, Bensberg.
sowie
» Untersuchungsbericht S-22005-I-DD-TV/BE vom 08. Juli 2022 der

Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH, Bensberg.

2. Verwendete Unterlagen
Die WS-Bestatigungsprufungen im Rahmen der AKR-Performance-Prufung (Verfahren V1)
zur Alkaliempfindlichkeit von groben Gesteinskérnungen wurden geman
» DATfStb-Richtlinie
.vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton*
(Alkali-Richtlinie), Ausgabe Oktober 2013, Anhang B
durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Dehnungsmessungen werden entsprechend den Festlegungen in der
AKR-Performance-Prifung (Verfahren V1) Unterbeton und Oberbeton (D > 8) als Charakteri-
sierung / Identifikation der Gesteinskdrnung herangezogen.
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3. Probenahme und Versuchsmaterial

Die nachfolgend aufgefiihrten Materialproben wurden durch den Auftraggeber als
Durchschnittsproben nach EN 932-1 aus der laufenden Produktion des Betriebes
Oberottendorf entnommen.

Die erste Begehung des Betriebes zur Beurteilung des Vorkommens im Rahmen der
WS-Grundprifung/Performanceprifung erfolgte am 04. Juli 2016.

Eine weitere Begehung des Betriebes Oberrottendorf erfolgte durch Herrn
Dipl.-Ing. D. Dinkgraeve am 25.07.2018.

EN 932-1
Erfassung zur Zeit der Beprobung: 20. Oktober 2023
Entnahmestelle: Vorratshalde/Freilager/Verladung
Materialproben: rd. ‘ 25 ‘ kg ‘ grobe Gesteinskornung ‘ 8 ‘ / ‘ 16 ‘
Verpackungsart: getrennte Transportbehalter (Plastiksécke)
Kennzeichnung: Einlegezettel
4. Durchgefihrte Untersuchungen
Art Anzahl Priifungen nach
o 1 Rontgendiffraktometrie und IR-Spektroskopie RDA/FTIR
Gesteinskdrnung 8/16 _ I
1 Schnellprifverfahren Alkali-Richtlinie
5. Untersuchungsergebnisse
5.1. Réntgenographische und IR-spektroskopische Untersuchungen

5.1.1. Gesteinskoérnung 8/16

nachgewiesene Mineralphasen in M.-%
Probe |GlimmerD| Glimmer? | Quarz |Na-Plagioklas® | Kalifeldspat¥ | Chlorit | Cpx® | Calcit |Amphibol| Hamatit | Goethit
8/16 23 9 30 31 1 5 - <1

1) Glimmer: triotaedrischer Glimmer (Biotit- Mischkristall); 2 Glimmer: dioktaedrischer Glimmer 5 (Muskovit- Phengit)
3) Na-Plagioklas: natriumreicher intermediar Plagioklas (Gruppe der Feldspate); 4 Kalifeldspat (Gruppe der Feldspate)
5 Cpx: Klinopyroxen (Augit-Diopsid) (Gruppe der Pyroxene)

Bei dem untersuchten Granodiorit handelt es sich um ein Tiefengestein, dessen
Mineralsubstanz unter dem Mikroskop als durchgangig frisch und unverwittert angesprochen
wird.

Die Untersuchungsergebnisse befinden sich dabei in grundsatzlicher Ubereinstimmung zu den
Daten, die im Rahmen der AKR-Performance-Prifung (Verfahren V1) mit Untersuchungsbe-
richt  S-16117-AR/PM  vom 21. Juni 2017 bzw. Untersuchungsberichten

WSCHES Uy,
\\S-\\ 4,
A 7
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S-20050-I-TV-DD/BE vom 29. Juni 2020, sowie S-22005-1-DD-TV/BE vom 08. Juli 2022 der
Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH, Bensberg festgestellt wurden.

Die wechselnden Anteile an mineralischen Gemengteilen, wie Feldspate (Albit,
Na-Plagioklas und Kalifeldspat) bzw. Glimmer sind der magmatischen Differentiation des
granodioritischen Magmas geschuldet.

5.2. Schnellprufverfahren nach Alkali-Richtlinie
5.2.1. Gesteinskoérnung 8/16

Oberottendorf Dehnungswerte € in mm/m
Gesteinskdmung 8/16 1. Tag 4./5. Tag 8./9. Tag 13. Tag
Einzelwert 0,016 ‘ 0,062 ‘ 0,047 | 0,262 ‘ 0,303 ‘ 0,281 | 0,462 ‘ 0,509 ‘ 0,503 | 0,850 ‘ 0,909 ‘ 0,909
Mittelwert 0,04 0,28 0,49 0,89

AKR-Performance-Priifung — Schnellpriifverfahren — Festlegung — Bestétigungsprifung: 0,93 mm/m + 0,10 mm/m — 1,03 mm/m
WS-Bestatigungspriifung — Schnellpriifverfahren — Betrieb Oberottendorf — Oktober 2023

Dehnung in mm/m
200

—a

Mainum bisheriger Ergebnisse:

~ -~ Grenzwertaus Al Richlinie

Lagerungsdauer in Tagen

Die Messungen mit dem Schnellprifverfahren ergaben fur den 13. Tag fur die
Gesteinskornung 8/16 einen Dehnungsmittelwert 0,89 mm/m.

Fir die Gesteinskdrnungen des Betriebes Oberottendorf wurde im Rahmen der Durchfihrung
der AKR-Performance-Prifung fur die Bewertung der WS-Bestatigungsprifungen ein
Orientierungswert fur die maximale Dehnung bei Untersuchungen mit dem Schellprufverfahren
nach Alkali-Richtlinie von

1,03 mm/m (0,93 mm/m + 010 mm/m - 1,03 mm/m)
festgelegt.

Die Untersuchungen mit dem Schnellprifverfahren zeigen, dass hier fir die Gesteinskdrnung
8/16 gegenuber der Festlegung im Rahmen der AKR-Performance-Prufung vergleichbare
Dehnungsmittelwerte festgestellt wurden.

Die Festlegung im moglichen Abweichungsniveau wird von der Gesteinskdrnung 8/16 des Be-
triebes Oberottendorf aus der Probenahme vom 20.10.2023 nicht berihrt.
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6. Beurteilung der Untersuchungsergebnisse

Die im Rahmen von WS-Bestatigungsprufungen durchgefiihrten Untersuchungen mit dem
Schnellprufverfahren nach Alkali-Richtlinie zur Feststellung der Dehnungen an der Gesteins-
kornung 8/16 des Betriebes Oberottendorf unter Berticksichtigung der Festlegungen in Ver-
bindung mit der AKR-Performance-Prifung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteins-
kornungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS fiir Unterbeton und Oberbeton (D > 8) zur Vermei-
dung maoglicher Schaden infolge einer Alkali-Kieselsdure-Reaktion gemaf Allgemeines Rund-
schreiben Nr. 04/2013 vom 22. Januar 2013 des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS), in Verbindung mit TL Beton-StB, ergeben die in Tabelle 5 zusam-
menfassend dargestellten Ergebnisse.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

AKR-Performance-Priifung: 60 °C-Betonversuch mit Alkalizufuhr 10 % ige NaCl-Lésung
unter Verwendung von Na-Zement CEM | 42,5 Holcim Pur 4 N-Na der Firma Holcim, Werk Lagerdorf, Na20-Aquivalent 0,56 %
Untersuchungsbericht S-16117 vom 21.06.2017 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH
mittlere Dehnung €168 nach 10 Priifzyklen in mm/m

WS-Betonversuch 60 °C-Betonversuch Verwendung von Na-Zement mit
Alkalizufuhr von auBen 10 % ige NaCl-Lésung Unterbeton und Oberbeton (D > 8)
Festlegung fiir die Durchfiihrung von
WS Bestéatigungspriifungen mit dem Schnellpriifverfahren

0,31 < 0,50 mm/m

0,93 mm/m | 0,93 mm/m + 0,10 mm/m = 1,03 mm/m

Giiltigkeitsdauer der AKR-Performance-Priifung Juli 2020

WS-Bestatigungspriifungen mit dem Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie

Dehnungswerte €13 in mm/m

Gesteinskdrnungen Anforderungen
Probenahme
2/8 8/16 16/22 0,93 mm/m + 0,10 mm/m = 1,03 mm/m

Probenahme 04.Mai 2018 0,80 0,77 - erfillt
Probenahme 25.Juli 2018 - 0,67 - erfillt
Probenahme 24. September 2018 0,76 0,72 - erfillt
Probenahme 13. Dezember 2018 - 0,76 - erfillt
Probenahme 27. Marz 2019 - 0,53 0,57 erfillt
Probenahme 19. Dezember 2019 - 0,15 - erfillt
Probenahme 23. Marz 2020 - 1,01 - erfillt

Gutachterliche Stellungnahme zur Verlangerung der BASt-Listenfiihrung
Untersuchungsbericht S-20050-1-TV-DD/BE vom 29. Juni 2020, der Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH
Gilltigkeit der BASt-Listenfiihrung ‘ Juli 2022
WS-Bestatigungspriifungen mit dem Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie

Dehnungswerte €13 in mm/m

Verfahren Gesteinskdrnung Orientierungswert der Untersuchung
Granodiorit
Mineralogische Beschreibung Betrieb Oberottendorf 0,93 mm/m + 0,10 mm/m = 1,03 mm/m
218 8/16 16/22

Probenahme 14. September 2020 - 0,96 - erfillt
Probenahme 18. Februar 2021 - 1,03 - erfillt
Probenahme 22. Juli 2021 - 0,81 - erfillt
Probenahme 14. Januar 2022 - 0,76 - erfillt

SONISCHES £,
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Gutachterliche Stellungnahme zur Verlangerung der BASt-Listenfiihrung
Untersuchungsbericht S-22005-1-DD-TV/BE vom 08. Juli 2022, der Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH

Gilltigkeit der BASt-Listenfihrung ‘ Juli 2024

WS-Bestatigungspriifungen mit dem Schnellpriifverfahren nach Alkali-Richtlinie

Dehnungswerte €13 in mm/m

Verfahren Gesteinskdrnung Orientierungswert der Untersuchung
Granodiorit
Mineralogische Beschreibung Betrieb Oberottendorf 0,93 mm/m + 0,10 mm/m = 1,03 mm/m
2/8 8/16 16/22
Probenahme 14. Juli 2022 - 0,81 - erfillt
Probenahme 18. April 2023 - 0,82 - erfillt
Probenahme 20. Oktober 2023 - 0,89 - erfillt

Der festgestellte mittlere Dehnungswert mit dem Schnellprifverfahren nach Alkali-Richtlinie
fur die hier Uberprifte Gesteinskdrnung 8/16 des Betriebes Oberottendorf erfiillt die Anforde-
rungen, die im Rahmen der AKR-Performance-Prifung fir die Durchfihrung von WS-
Bestatigungsprufungen in halbjahrlichen Untersuchungszyklus mit

(0,93 mm/m + 0,10 mm/m — 1,03 mm/m)

festgelegt wurden.

Aufgrund der hier vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist zu erwarten, dass die Alkali-Kie-
selsaure-Reaktivitdt des aktuellen Versuchsmaterials nicht gréRRer ist, als die des Vergleichs-
materials im Rahmen der WS AKR-Performance-Prifung.

Die Bewertungen mit Untersuchungsbericht S-16117-AR/PM vom 21. Juni 2017, sowie
Untersuchungsberichten S-20050-1-TV-DD/BE vom 29. Juni 2020 und S-22005-1-DD-TV/BE
vom 08. Juli 2022 der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH behalten damit
weiterhin ihre Gultigkeit.

Diese WS-Bestatigungsprifung gilt bis zum 20. Juni 2024.

Bensberg, den 16.01.2024 D
//KK/ o
Tina Varga Dieko Dipkgraeve Sascha Miinz
M. Sc. Geow. Dipl.-Ing. Dr.-Ing.
stellv. Leiterin der Prifstelle Leiter der Prifstelle Geschaftsfuhrer

Die Untersuchungsergebnisse dieses Berichtes beziehen sich ausschliefilich auf die gepriifte Probe.

Die auszugsweise Vervielfaltigung bzw. Verdffentlichung des Gutachtens bedarf der Zustimmung der Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich
Hart GmbH. Fir Ruckfragen steht die Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH gern zur Verfigung. Mundliche Angaben dienen
dann aber lediglich der Vorabinformation und werden erst mit schriftlicher Bestatigung rechtsverbindlich.




